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Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de painéis aglomerados produzidos com a madeira de des-
rama de Acacia mangium Willd. Os painéis foram produzidos com proporgdes de 0, 10, 20, 30 e 40 % do
residuo de desrama, com 8% de adesivo uréia-formaldeido, densidade nominal de 0,70 g/cm? e com ciclo
de prensagem com pressao de 4,0 MPa, temperatura de 150°C por periodo de 8 minutos. A inclusdo da
madeira de desrama de Acacia mangium Willd proporcionou aumento do inchamento em espessura e
diminuicao dos valores de ligagéo interna dos painéis aglomerados. Apenas os painéis produzidos com a
madeira de Eucalyptus urophylla, pura ou em mistura com 10 ou 40% de madeira de desrama de Acacia
mangium Willd atenderam aos requisitos da norma EN 312 (ENS, 2003), podendo ser utilizado para pro-
dugao de moveis para ambientes secos.

Palavras-chave: Particulados, aproveitamento de residuos, propriedades fisico-mecanicas.

Abstract

The objective was to evaluate the potential use of pruning waste of Acacia mangium Willd for particleboard
manufacturing. The panels were produced with a percentage of 0, 10, 20, 30 and 40% of the pruning
residues, with 8% urea-formaldehyde adhesive, nominal density of 0.70 g/cm?® and a pressing cycle at a
pressure of 4.0 Mpa; temperature of 150°C for 8 min. The inclusion of pruning waste of Acacia mangium Willd
provided an increase of thickness swelling and a decrease of internal bond of the panels. Only the panels
produced with Eucalyptus urophylla, pure or mixed with 10 or 40% pruning waste of Acacia mangium Willd
achieved the requirements of EN312 (ENS, 2003), can be used to produce furniture for dry environments.

Keywords: particleboard, waste recovery, physic-mechanical properties.

INTRODUCAO

Atualmente, as perspectivas sao bastante posi-
tivas para o setor de painéis de madeira de forma
geral, sendo que os segmentos de MDP (Medium
Density Particleboard) e MDF (Medium Density
Fiberboard) os que apresentam um cenario mais
positivo (MENDES et al., 2014). De acordo com
dados da Associacao Brasileira da Industria dos
Painéis de Madeira - ABIPA (2014), a producao
brasileira de painéis aglomerados, no periodo de
2005 a 2012, evoluiu de 2,048 milhoes m3 para
3,261 milhoes m3, o que representa um cresci-
mento médio anual de 8,46%.

Com o crescimento da industria de painéis
de madeira, aumenta também a demanda por
matéria-prima, tornando-se necessario nao ape-
nas o aumento de areas de plantios com espé-
cies atualmente utilizadas do género pinus e eu-
calipto, mas também a busca de novas opc¢oes
(FARRAPO et al., 2014; MENDES et. al., 2014).

A Acacia mangium Willd é uma espécie que
vem despertando o interesse para producao de
diversos tipos de produtos a base de madeira.
Haja visto que em plantios silviculturais de ex-
celente manejo, pode apresentar incremento
médio anual de 45m3/ha/ano (VEIGA et al.,
2000; SOUZA et al., 2004). De acordo com rela-
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torio da Associacao Brasileira de produtores de
florestas plantadas - ABRAF (2013) o Brasil apre-
senta uma drea de plantio com o género Acdcia
de aproximadamente 150 mil hectares.

Recentemente, tém sido realizados alguns es-
tudos para utilizacao da madeira de Acacia man-
gium Willd para producao de painéis, puros ou
através de mistura com outras espécies, sendo
obtidos painéis aglomerados de boa qualidade
(SILVA, 2008; GONCALVES, 2012). No entan-
to, sua madeira é utilizada principalmente para
polpa de celulose, producao de carvao e outros
produtos como MDF e compensados (GALIANA
et al., 2002; SCHIAVO; MARTINS, 2003; SILVA,
2008). A espécie se destaca também por possuir
um bom desenvolvimento em varias regides do
pais e por apresentar em sua casca uma excelen-
te fonte de tanino para producao de adesivos
para madeira.

Uma das etapas dos tratos silviculturais no
cultivo da Acacia mangiun Willd é a realizacao
da desrama artificial para atingir a melhoria da
qualidade da madeira, retirando galhos que
possam, no futuro, desvalorizar a madeira para
fins tecnologicos mais nobres, devido a presen-
¢a dos nés, que podem ser fontes de reducao de
resisténcia mecanica, dificultar a trabalhabilida-
de, impedir uma adesividade adequada, dentre
outros problemas. Essa pratica acaba gerando
um residuo no meio florestal, que muitas vezes
é descartado no ambiente ou queimado, cau-
sando prejuizo econdémico e ambiental (TUO-
MELA et al., 1996).

Esse residuo florestal apresenta pequeno di-
ametro, ndo sendo possivel seu aproveitamento
pelas industrias de base tecnolégica de madeira,
tais como serraria e laminadoras. Uma das pos-
siveis aplicacoes seria utilizd-lo como matéria-
-prima para producao de aglomerados (GUIMA-
RAES JR. et al, 2013a). Nesse contexto, o objetivo
do trabalho foi avaliar o potencial de utilizagao
da madeira de desrama de Acacia mangium Willd
para a produgao de painéis aglomerados.

MATERIAL E METODOS

Matéria-prima

Os residuos da desrama de Acacia mangium
Willd foram obtidos de arvores aos 4 anos de
idade, localizadas na cidade de Curimatd, sul
do estado do Piaui, enquanto que a madeira
de Eucalyptus urophylla foi proveniente de tes-
tes clonais com 7 anos de idade, instalados na
propriedade da Companhia Mineira de Metais

no municipio de Paracatu - MG. A madeira de
Eucalyptus urophylla foi retirada do fuste das ar-
vores, nao sendo proveniente de desrama.

Para a determinacao da densidade basica da
madeira de desrama de Acacia mangium Willd e
de Eucalyptus urophylla foram utilizadas as espe-
cificagdes da norma NBR 11941 (ABNT, 2003a).

Analise quimica da madeira

Para a andlise dos constituintes quimicos da
madeira foram utilizadas as particulas obtidas
pelo processamento da madeira em um moinho
Willy. O material utilizado foi aquele que pas-
sou pela peneira de 40 mesh e ficou retido na
de 60 mesh. Ap6s o material ser acondicionado
na temperatura de 20+2 °C e umidade relativa
de 65+5% até a obtencao de massa constante,
foram determinados os seus teores de ligni-
na ABNT 7989 (ABNT, 2010a), extrativos to-
tais ABNT 14853 (ABNT, 2010b), cinzas ABNT
13999 (ABNT, 2003b) e holocelulose (obtida
pela diferenca H (%) = 100 - % lignina - %Extra-
tivos totais -% cinzas).

Delineamento experimental

A variagao da percentagem de residuo de des-
rama de Acacia mangium Willd associada a ma-
deira de Eucalyptus urophylla estdo apresentadas
na Tabela 1. Para cada tratamento foram produ-
zidos trés painéis, com densidade nominal de
0,70 g/cm3.

Tabela 1. Delineamento experimental utilizado na con-
feccdo dos painéis.

Experimental design used in the manufacture
of the panels.

Table 1.

Associagao de material

Tratamentos Desrama de Acacia Eucalyptus
mangium Willd (%) urophylla (%)

T1 0 100

T2 10 90

T3 20 80

T4 30 70

T5 40 60

Preparacao da matéria-prima
e producao dos painéis

As toras de Eucalyptus urophylla foram pro-
cessadas em torno laminador para a obtencao
de laminas com a espessura média de 2,5 mm,
sendo posteriormente trituradas em moinho
martelo com peneira de abertura de 6,1 mm.
Enquanto que o residuo de desrama da Acacia
mangium Willd foi picado diretamente com o
moinho martelo.
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As particulas geradas foram classificadas em
uma peneira vibratoria, sendo utilizada para
producao dos painéis aquelas que ficaram reti-
das entre as peneiras de 10 e 30 mesh. Antes da
sua utilizacao, as particulas foram secas em uma
estufa com circulagao forcada de ar até atingi-
rem umidade de 3%.

O adesivo foi aplicado em uma encoladeira
do tipo tambor giratério. Foram utilizados 8% do
adesivo uréia-formaldeido (base massa seca das
particulas). O adesivo apresentou pH 7,5; viscosi-
dade de 1340,45 cP e teor de s6lidos de 56,27%.

As particulas ao sairem do tambor foram
conduzidas para uma caixa formadora de col-
chdo e posteriormente pré-prensadas a frio na
pressao de 0,4 MPa. O colchao formado foi sub-
metido a prensagem a quente, com temperatu-
ra de 150°C, pressao de 4 MPa e periodo de 8
minutos. A dimensao final do painel foi de 480
x 480 x 15 mm (Comprimento x largura e espes-
sura respectivamente).

Avaliacao das propriedades
e analise estatistica

As dimensodes dos corpos de prova e os proce-
dimentos adotados para a realizagao dos testes
de absor¢ao de dgua apos duas e vinte e quatro
horas de imersao (AA2h e AA24h), inchamento
em espessura ap6s duas e vinte e quatro horas
de imersao (IE2h e IE24h), compressao parale-
la e ligagao interna foram realizados conforme
a norma ASTM D-1037 (ASTM, 2006). Para as
propriedades Médulo de ruptura (MOR) e M6-
dulo de elasticidade (MOE) obtidos a flexao es-
tatica, foi utilizada a norma DIN 52362 (NHS,
1982). Antes da realizagao dos ensaios as amos-
tras foram acondicionadas em uma cadmara de
aclimatizacao a temperatura de 22 + 2°C e umi-
dade relativa de 65 + 5 %.

A andlise dos resultados foi feita através de
um delineamento inteiramente casualizado. De
forma preliminar as analises de varidncia foi
realizado o teste de homogeneidade de varian-
cias (teste de Bartlett, a 5% de significancia) e
de normalidade (teste Shapiro-Wilk, a 5% de
significancia). Para a avaliacdo da densidade
dos painéis e da razio de compactacio, os re-
sultados foram submetidos a andlise de varian-

Tabela 2. Andlise quimica da madeira.
Table 2. Wood chemical analysis.

cia e teste de média Scott-Knott, ambos a 5%
de significincia. Enquanto que para a avaliacao
das demais propriedades, os resultados foram
submetidos a andlise de variancia e andlise de
regressao, ambos a 5% de significancia.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Densidade e analise quimica
da matéria-prima

Os valores médios obtidos para a densidade
bdsica da madeira de desrama de Acacia man-
gium Willd e de Eucalyptus urophylla foram de
0,414 (+0,04) g/cm3 e 0,560 (+0,03) g/cm3, res-
pectivamente. Os valores médios obtidos para
os constituintes quimicos da madeira de desra-
ma de Acacia mangium Willd e de Eucalyptus uro-
phylla estao apresentados na Tabela 2.

Observa-se que a madeira de desrama de
Acacia mangium Willd apresentou maiores valo-
res médios de lignina, extrativos e cinzas que a
madeira de Eucalyptus urophylla, proporcionan-
do consequentemente menores valores médios
de holocelulose. O aumento da quantidade da
lignina pode vir a favorecer uma melhor ligagao
entre as particulas, no entanto o aumento dos ex-
trativos pode vir a afetar a colagem e prejudicar
a ligagdo interna do painel e consequentemente
promover aumento do inchamento em espessura.

Queiroz et al. (2004) avaliando a madei-
ra do hibrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla obtiveram valores médios de 26,7 a
27,2% para lignina e de 2,73 a 3,45 % para os
extrativos. Mendes et al. (2014) ao avaliarem
diferentes clones de Eucalyptus urophylla aos 7,8
anos de idade, observaram valores médios para
holocelulose entre 62,14 a 70,89%, para ligni-
na entre 22,76 a 29,21% e para extrativos entre
6,35 a §,91%.

Antunes (2009) ao avaliar a composicao qui-
mica da madeira de Acacia mangium aos 6 anos
de idade observou valores médios de 66,55% de
holocelulose, 28,06% de lignina e 5,14% de extra-
tivos. Lombardi (2013) ao verificar a composi¢ao
quimicas da madeira de Acacia mangium aos 6 anos
de idade observou valores médios de 66,18% para
holocelulose, de 28,29% para lignina, de 5,30%
para extrativos e de 0,23% para cinzas.

Tipo de madeira Holocelulose lignina extrativos cinzas
Acacia mangium Willd 55,82 (6,20) 30,96 (14,92) 12,60 (20,77) 0,62 (4,83)
Eucalyptus urophylla 64,53 (7,11) 26,47 (14,69) 8,52 (32,50) 0,48 (10,41)

* Valores dentro dos parénteses correspondem ao coeficiente de variaco.
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De forma geral, observa-se que os valores
obtidos para a composi¢ao quimica da madeira
de Eucalyptus urophylla estao coerentes com 0s
observados em literatura. Em relacio a madeira
de desrama de Acacia mangium, observa-se que
os valores para holocelulose foram inferiores
aos encontrados em literatura, enquanto que
os de extrativos e lignina se mostraram superio-
res. Uma das possiveis causas para esse menor
valor de holocelulose é devido a esse material
ser proveniente da desrama, o que o caracteriza
como sendo uma madeira com forte influéncia
de lenho juvenil (GUIMARAES JR. et. al., 2014),
e consequentemente com menor porcentagem
de celulose em relacdo a madeira adulta (KLO-
CKet. al., 2005).

Densidade aparente e razao
de compactacao dos painéis

Os valores médios da densidade aparente e
da razao de compactacio, de cada tratamento,
estdo apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Valores médios da densidade aparente e da
razdo de compactacdo dos painéis.

Average values of density and the compres-
sion ratio of the panels.

Table 3.

% de Acacia Densidade dos Razao de

mangium painéis (g/cm?®) compactagao
0 0,652 (2,91) A 1,16 (2,59) B
10 0,642 (2,33) A 1,18 (2,54) B
20 0,633 (4,10) A 1,20 (0,83) B
30 0,624 (2,08) A 1,21 (2,48)B
40 0,658 (4,71) A 1,32 (4,55) A

Médias seguidas por mesma letra, na coluna, nao diferem estatistica-
mente pelo teste de média Scott Knott, a 5% de significancia. Dentro
dos parénteses encontram-se o coeficiente de variacdo.

Sendo assim, todos os painéis sao classifi-
cados como painéis de média Os valores mé-
dios da densidade aparente variaram de 0,605
a 0,662 g/cm3. densidade, que se referem a pai-
néis com densidade aparente entre 0,60 e 0,80
g/cm? (ABNT, 2006). Nao foram observadas di-
ferencas estatisticas entre as densidades médias
dos painéis.

Houve efeito significativo dos tratamentos
sobre a razao de compactacao dos painéis. Os
painéis produzidos com 40% de madeira de
Acacia mangium apresentou o maior valor mé-
dio e diferenciou estatisticamente dos demais
tratamentos. Apenas a razao de compactagao do
tratamento com 40% de madeira de Acacia man-
gium apresentou valor dentro da faixa ideal de
1,3 a 1,6 (MALONEY, 1993).

Propriedades fisicas

Os modelos de regressao ajustados em fun-
¢do do aumento da porcentagem de Acacia man-
gium para os valores de absor¢ao de agua apos
duas e vinte e quatro horas de imersao (AA2h
e AA24h) estdo apresentados na Figura 1. Nao
houve efeito significativo da porcentagem de
madeira de desrama de Acacia mangium para
ambas as propriedades. Os valores médios de
AA2h e AA24h, obtidos para os diferentes tra-
tamentos, variaram entre 67,5 a 76,6% e entre
85,0 a 90,2%, respectivamente.

100 SAAZN BARZAN - ppoan= 0,021x + 86,514
R2=0,0212
T Fc=0,80 ns
< 9 902 1 88,51
X |
«©
=
2 80
(]
T
lg 70
=4
o
3
< 60 | AA24h=0,0072x2- 0,2098x + 73,846
R?=0,1505
Fc=2,547 ns
50 - T T ]
0 10 20 30 40

% Acacia mangium

Figura 1. Valores médios de absorcdo de agua dos
painéis aglomerados.

Mean values of water absorption of the
particleboards.

NS - N&o significativo a 5% de significancia.

Figure 1.

Os modelos de regressao ajustados em fun-
¢io do aumento da porcentagem de Acacia
mangium para os valores de inchamento em
espessura apos duas e vinte e quatro horas de
imersao (IE2h e IE24h) estao apresentados na
Figura 2. Houve efeito significativo da porcenta-
gem de madeira de desrama de Acacia mangium
para ambas as propriedades, sendo observado
uma tendéncia de aumento dos valores a medi-
da que se aumentou a porcentagem de madeira
de Acacia mangium. Os valores médios de IE2h
e IE24h, obtidos para os diferentes tratamen-
tos, variaram entre 15,4 a 23,1% e entre 18,7 a
28,2%, respectivamente.

O aumento do inchamento em espessura
em funcao da adicdo de madeira de desrama de
Acacia mangium pode estar associado a maior
quantidade de extrativos dessa madeira (Tabela
2) e a menor densidade do material. No caso
do aumento de extrativos, esse pode ter afetado
a polimerizagao e/ou a penetracao do adesivo,
promovendo assim a diminui¢ao da ligacao en-
tre as particulas (Fato comprovado na Figura 5)
e consequentemente proporcionado um maior
inchamento em espessura dos painéis (Figura
2). Enquanto que no caso da menor densidade
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do material de desrama, isso fez com que fosse
necessario o aumento da quantidade de particu-
las para produgao de um painel com densidade
pré definida, promovendo assim o aumento da
razao de compactacao (Tabela 3) e consequente-
mente proporcionando o aumento das tensoes
de prensagem, ocasionando assim o aumento
dos valores de inchamento em espessura em
funcao da liberacao das tensdes de prensagem
quando o painel entra em contato com a agua
(MENDES et al., 2013).

¢|E2h WIE24h

40

IE24h=0,0067x2 - 0,0512x + 19,29
R?=0,9288
Fc=14,339**

Inchamento em espessura (%)

23,1
10 15,4 15,7 15,8
IE2h=0,0081x2 - 0,1407x + 15,671
R?=0,9865
Fc=9,818 **
0 - T T T ]
0 10 20 30 40

% Acacia mangium

Figura 2. Valores médios de inchamento em espessura
dos painéis aglomerados.

Mean values of thickness swelling of the
particleboards.

** Significativo a 1% de significancia.

Figure 2.

Farrapo et al. (2014) ao avaliarem a substi-
tuicao de 0, 10, 20, 30 e 40% da madeira de Pi-
nus oocarpa pela madeira de Pterocarpus violaceus
para a producao de painéis aglomerados tam-
bém nao observaram efeito significativo sobre
as propriedades absor¢ao de dgua e inchamen-
to em espessura. Os autores observaram valo-
res entre 70,1 a 73,4% para AA2h, entre 81,2
a 85,0% para AA24h, entre 17,5 a 19,9% para
IE2h e entre 21,4 a 24,4% para [E24h. Enquanto
que Gongalves (2012) ao avaliar a produgao de
painéis aglomerados com a madeira de Acacia
mangium com 10% de adesivo uréia-formalde-
ido observaram valores de AA2h entre 66,78
a 98,09%, de AA24h entre 106,84 a 133,58%,
de IE2h entre 21,99 a 33,14% e de IE24h entre
27,62 a 51,48%.

De forma geral, em comparagao com a litera-
tura, os dados obtidos para as propriedades fi-
sicas dos painéis produzidos apenas com a ma-
deira de Eucalytptus urophylla e com a madeira de
Eucalyptus urophylla em associagdo com a madei-
ra de desrama de Acacia mangium se mostraram
coerentes. No entanto, em comparagao com a
norma de comercializacao EN 312 (ENS, 2003),
a qual estabelece o valor maximo de 15% para
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a propriedade TE24h, nenhum dos tratamen-
tos conseguiu atender aos requisitos estipulado
pela norma. Fazendo com que a aplicacao des-
ses painéis seja limitada ao uso em ambientes
secos, conforme previsto na prépria norma.

A melhoria da propriedade poderia ser reali-
zada com a produgio de painéis multicamadas,
utilizando-se particulas de menor granulometria
na superficie (CUNHA et al., 2014), assim como
também com a inser¢ao de parafina no processo
produtivo (GUIMARAES JR. et al, 2013b).

Propriedades mecanicas

Os modelos de regressao ajustados em funcao
do aumento da porcentagem de Acacia mangium
para os valores de Médulo de ruptura (MOR) e
Modulo de elasticidade (MOE) a flexao estdtica
estdo apresentados nas Figuras 3 e 4, respectiva-
mente. Nao houve efeito significativo da porcen-
tagem de madeira de desrama de Acacia mangium
para ambas as propriedades. Os valores médios
de MOR e MOE, obtidos para os diferentes trata-
mentos, variaram entre 11,8 a 14,5 MPa e entre
1825 a 2400 MPa, respectivamente.

20 1

11,8

MOR= 0,0039x2 - 0,164x + 14,363
R?=0,4065
4 - Fc=0,721 ns

0 T T T )
0 10 20 30 40
% Acacia mangium

Figura 3. Valores médios de mddulo de ruptura dos
painéis aglomerados.

Figure 3. Mean values of modulus of rupture of the
particleboards.
NS - N&o significativo a 5% de significancia.

4000 MOE = -12,783x + 2322,2
R2=0,6706
3000 - Fc=1,497 ns
MOE 1 1934
(MPa) 2000 | 2400
1921
1000 -
0 T T T )
0 10 20 30 40

% Acacia mangium

Figura 4. Valores médios de mddulo de elasticidade
dos painéis aglomerados.

Figure 4. Mean values of modulus of elasticity of the
particleboards.
NS - N&o significativo a 5% de significancia.
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Os modelos de regressao ajustados em fun-
¢ao do aumento da porcentagem de Acacia man-
gium para os valores de ligacao interna e com-
pressao estao apresentados nas Figuras 5 e 6,
respectivamente. Houve efeito significativo da
porcentagem de madeira de desrama de Aca-
cia mangium apenas para a propriedade ligacao
interna. Os valores médios de ligagdo interna
e compressao, obtidos para os diferentes trata-
mentos, variaram entre 0,35 a 0,54 MPa e entre
5,9 a 12,3 MPa, respectivamente.

0,80 -

LI=-0,0041x + 0,5339
R?=0,7563
Fc=3,991*

060 1 o054

Ligacao
interna 0,40
(MPa)

0,20

0,00

0 10 20 30 40
% Acacia mangium

Figura 5. Valores médios de ligagdo interna dos painéis

aglomerados.

Mean values of

particleboards.

* significativo a 5% de significancia.

Figure 5. internal bond of the

20 4

Compressao = 0,0051x2 - 0,3318x + 11,549
16 R?=0,8028
Fc=2,490 ns

Compressiao
(MPa)

0 T T T |
0 10 20 30 40

% Acacia mangium

Figura 6. Valores médios de compressdo dos painéis
aglomerados.
Figure 6. Mean values of compression of the

particleboards.
NS - N&o significativo a 5% de significancia.

Os valores de ligacdo interna apresentaram
relacao linear e inversa com a porcentagem de
utilizacao de madeira de desrama de Acacia man-
gium. Essa diminui¢ao dos valores pode estar as-
sociada a maior quantidade de extrativos dessa
madeira (Tabela 2), conforme discutido ante-
rior, assim como também a menor densidade
do material, o que faz com que seja necessdrio o

aumento do nimero de particulas para compor
o painel em uma densidade pré-estabelecida e
cause a diminuicdo da quantidade de adesivo
por porcentagem de madeira, promovendo as-
sim a diminuicao da ligacao interna (MENDES
et al., 2010).

Farrapo et al. (2014) ao avaliarem a substi-
tuicdo de 0, 10, 20, 30 e 40% da madeira de Pi-
nus oocarpa pela madeira de Pterocarpus violaceus
para a producao de painéis aglomerados tam-
bém nao observaram efeito significativo sobre
as propriedades de MOR e MOE a flexao estati-
ca, ligacao interna e compressao. Sendo obser-
vado, assim como nesse estudo, uma tendéncia
de diminui¢do dos valores de ligacao interna a
medida que se aumentou a quantidade de subs-
tituicao por outra espécie de madeira. Mendes
et al. (2009) avaliando o efeito da idade das ar-
vores de Eucalyptus urophylla (7 e 12 anos) sobre
a qualidade de painéis aglomerados produzidos
com 8% de adesivo uréia-formaldeido e 1% de
parafina, obtiveram valores médios entre 1548 a
1550 MPa para MOE, entre 7,32 a 8,00 MPa para
MOR, entre 3,0 a 4,8 MPa para ligacao interna
e entre 4,9 a 7,9 MPa para compressdo. Sendo
os menores valores, de todas as propriedades
mecanicas, obtidos para os painéis produzidos
com a madeira de 12 anos, fato que, de acordo
com os autores, estd relacionado ao aumento de
extrativos e consequentemente diminuicao da
penetracao do adesivo e da ligacao interna dos
painéis, assim como o observado nesse estudo.

A norma EN 312 (ENS, 2003) estabelece os
valores minimos de 13 MPa para o MOR, de
1600 MPa para o MOE e de 0,35 MPa para a
ligacao interna para a utilizacao em méveis de
ambiente interno.

De forma geral, em comparacao com a lite-
ratura, os dados obtidos para as propriedades
mecanicas dos painéis produzidos apenas com
a madeira de Eucalytptus urophylla e com a ma-
deira de Eucalyptus urophylla em associacao com
a madeira de desrama de Acacia mangium se
mostraram coerentes. Enquanto que em com-
paracdo com a norma EN 312 (ENS, 2003),
apenas os painéis produzidos com a madeira de
Eucalyptus urophylla, pura ou em mistura com 10
ou 40% de madeira de desrama de Acacia man-
gium atenderam a todos os requisitos. Os pai-
néis produzidos com 20 e 30% de madeira de
desrama de Acacia mangium nao atenderam aos
requisitos minimos de MOR a flexdo determi-
nados pela norma.
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CONCLUSOES

A inclusao da madeira de desrama de Acacia
mangium Willd proporcionou aumento do in-
chamento em espessura e diminui¢ao dos valo-
res de ligacao interna dos painéis aglomerados.

Apenas os painéis produzidos com a madeira
de Eucalyptus urophylla, pura ou em mistura com
10 ou 40% de madeira de desrama de Acacia
mangium Willd atenderam aos requisitos da nor-
ma EN 312 (ENS, 2003), podendo ser utilizado
para producdo de méveis para ambientes secos.
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