SCIENTIA FORESTALIS
n. 59, p. 61-76, jun. 2001

Valorizacdo da madeira do hibrido Eucalyptus grandis x
urophylla através da producédo conjunta de madeira
serrada em pequenas dimensdes, celulose e lenha

The valuation of the Eucalyptus grandis x urophylla
hybrid wood through the production of small
dimension sawnwood, pulpwood and fuelwood

Alexandre Monteiro de Carvalho
Marcio Augusto Rabelo Nahuz

RESUMO: Um plantio do hibrido Eucalyptus grandis x urophylla estabelecido proximo a Mogi
Guacu, SP, com idade de 7 anos e manejado para atender a industria de celulose e papel, foi
explorado de forma diferenciada, obtendo-se de parte da madeira, pec¢as serradas de peque-
nas dimensdes e minimos defeitos, os chamados “clear blocks”. A madeira produzida foi
classificada ainda no campo em trés por¢des de uso (P-I: madeira serrada para “clear blocks”,
P-II: celulose e P-lll - lenha). Através de uma pesquisa de mercado foram identificadas as
especificagdes e precos atualizados dos “clear blocks”, da celulose e da lenha. Os trés
produtos foram obtidos em escala piloto e seus rendimentos analisados conjuntamente. Nas
analises de producéo de celulose, o material comprovou seu alto rendimento, por volta de 53%
(volume de madeira em cavacos para volume de polpa). Na confec¢@o dos “clear blocks” o
rendimento foi de aproximadamente 30% (volume de madeira em toras com casca para volume
em “clears”). O material classificado como lenha foi aproximadamente 4% do volume de madei-
ra em pé. A exploragdo de multi-produtos foi comparada a producéo padréo de celulose em
uma simulacdo de venda dos bens obtidos a pregos médios consultados. Os resultados
indicaram a diversificacdo de produtos como importante alternativa para periodos em que o
preco da celulose estiver baixo.

PALAVRAS-CHAVE : Eucalipto, Madeira serrada, Clear block, Serraria, Uso multiplo

ABSTRACT : A 7-year plantation of Eucalyptus grandis x urophylla hybrid established in the
vicinity of Mogi Guacgu, SP, and managed to supply raw material to the pulp and paper industry
was harvested in a differentiated way to produce wood for multiple purposes. The wood was
graded into three fractions for different uses (F-I: sawnwood for “clear blocks”; F-II: pulpwood
and F-llI: fuelwood). In addition to yield analysis and product quality, a research was conducted
among producers. This research aimed to identify specifications and prices of “clear blocks”,
small dimension sawnwood free of defects, produced for the export market. The study produced
“clear blocks”, woodpulp or cellulose, and fuelwood in experimental form. The combined yields
of these products were analyzed in comparison with the results obtained in a standard
operation aimed solely at the production of pulpwood. The analysis of the pulp production
material showed high quality and yield results (about 53%). The “clear blocks” production
yielded about 30%. The multiple products production of was compared to the standard production
of pulp in a simulated market operation. The results favour the diversification of products as an
important alternative in situations where the pulp market price is low.

KEYWORDS: Eucalypt, Sawnwood, Clear block, Sawmill, Multiple use
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INTRODUCAO

Com a grande ascensao na década passa-
da da industria de celulose, as areas de reflo-
restamento atingiram enormes proporgdes. So-
mente com o eucalipto, o Brasil possui cerca de
3.600.000 hectares reflorestados (ANFPC, 1993;
Prado, 1995; SBS, 1990). Atualmente, as indus-
trias consumidoras de madeira para celulose
estdo fomentando discussfes e iniciativas no
sentido de valorizar ainda mais a madeira produ-
zida.

Recentes estudos envolvem a busca de
mercados diferenciados para a madeira produzi-
da nas florestas plantadas; Shield (1995) comen-
ta que na converséo da floresta, de geradora de
fibra para supridora de madeira solida, a
tecnologia aplicavel faculta a utilizacéo de ma-
terial de pequenas dimensdes, oriundo de toras
finas, para a manufatura de uma ampla gama de
produtos, tais como: molduras; tdbuas para
assoalhos, tacos e mosaicos; painéis e compo-
nentes para moveis; lambris painéis para pare-
des; painéis laminados.

Trabalhar com didmetros menores, em tor-
no de 20 cm e ciclos de rapido crescimento, em
torno de 10 anos, sédo desafios cuja superacao
deve ser perseguida por pesquisadores e produ-
tores. Serrarias do sul do Brasil, trabalhando com
espécies de Pinus, vém conseguindo sucesso
na confeccéo de pecas de madeira serrada em
dimensdes reduzidas, como por exemplo 20, 30
ou 40 cm de comprimento, por 5 a 10 cm de
largura e espessuras em torno de 3 cm. Este
produto destina-se principalmente ao mercado
de exportacdo e vem sendo chamado de “clear
blocks”.

Em um futuro préximo, quer seja por pres-
sbes ambientais, pela elevacdo do custo da
madeira das florestas naturais, ou ainda pelo
aumento da consciéncia para a utilizacdo de
recursos florestais renovaveis, poderao ocorrer
dificuldades para o suprimento de segmentos da
industria de madeira serrada. Uma das alternati-
vas mais iminentes para suprir esta demanda é
o desenvolvimento das técnicas de proces-

samento e do mercado da madeira de eucalipto
(Costa, 1996).

Na Figura 1 (Abracave, 2000) visualiza-se o
crescimento do consumo das florestas planta-
das como fornecedoras de madeira solida, em
relacdo a uma tendéncia de diminuicdo do con-
sumo de florestas nativas no Brasil, a partir do
ano de 1997. Quanto ao volume total de madeira
consumida, as espécies nativas ainda represen-
tam a maioria da matéria-prima, contudo as pers-
pectivas alongo prazo so de umainversdo deste
quadro.

Ramos (1993) comenta que, considerando
as previsdes de “déficit” da oferta de madeira de
Pinus, a alternativa para atender a demanda cres-
cente de madeira serrada para uso geral sera a
utilizacéo das espécies do género Eucalyptus
de baixa densidade e rapido crescimento.

Zobel (1981) descreve alguns problemas e
defeitos que podem ocorrer na utilizacdo do
eucalipto como madeira serrada, entre eles tal-
vez 0 mais preocupante seja a existéncia das
tensBes de crescimento, que se apresentam
mais prejudiciais em material com predominan-
cia de madeira juvenil. O autor comenta que para
a madeira de folhosas (eucalipto), as diferencas
nas propriedades da madeira adulta e madeira
juvenil sdo menores do que nas coniferas
(Pinus), e que ndo sdo consideradas um proble-
ma significativo. Toras jovens de Eucalyptus
grandis, com idade de 6 a 14 anos, tém apre-
sentado conseqléncias relativamente leves na
madeira serrada, manifestadas principalmente
em deformagdes e gretamentos devidos a co-
lapso nas faces das pec¢as contendo a medula.

Lima (1996) cita que a multiplicidade de pro-
dutos possiveis de serem obtidos a partir do
eucalipto permite ao proprietario do plantio
direcionar suas atividades para a producao de
madeira serrada, laminados, aglomerados, ma-
deira para energia, fabricacéo de celulose e pa-
pel e ainda, aproveitar os residuos para a fabri-
cacao de chapas de fibras e geracdo de ener-

gia.
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Consumo de Florestas Plantadas para
Produtos de Madeira Solida (em 1000m° de toras)
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Fonte: ABRACAVE(2000)

Consumo de Florestas Hativas para
Produtos de Madeira Solida (em 1000m3 de toras)
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Figura 1. Consumo de florestas nativas e plantadas para produtos de madeira sélida no Brasil

(Consumption of native and planted forests for products of solid wood in Brazil)

OBJETIVOS

Os objetivos do trabalho foram:
v avaliar a obtencao de pecas serradas de pe-
guenas dimensdes e minimos defeitos (“clear
blocks”) do hibrido Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla, como fonte de valorizacdo
da madeira produzida com finalidade inicial de
atender exclusivamente a industria de celulose;

v discutir e colocar em pratica o conceito de
Uso Multiplo da madeira de eucalipto, analisan-
do o mesmo plantio em trés diferentes segmen-
tos: madeira serrada, celulose e energia.

MATERIAL E METODOS

Material

Foi utilizada como populacdo base para o
estudo, uma parcela de 1 hectare de um hibrido
entre o Eucalyptus grandis e o Eucalyptus
urophylla, produzido a partir de estaquia
(clonagem), com 7 anos de idade e implantado
com espagcamento 3,5m x 1,7m.

A localizacdo da parcela foi sorteada aleato-
riamente dentro de um talh&o comercial do Horto
Santa Terezinha de propriedade da Champion
Papel e Celulose, a aproximadamente 35km da
cidade de Mogi Guacu, SP.

A data do plantio foi 21/05/92, a &rea total
do talhdo é 48,99 hectares, sendo o solo,

Latossolo Vermelho Amarelo. A precipitacédo
média anual da regiéo é de 1.300mm e a tempe-
ratura varia de 16°C a 24°C, médias dos meses
mais frios e mais quentes.

Métodos

A metodologia empregada no estudo seguiu
as etapas representadas em ordem cronolégica
e logistica na Figura 2. As principais atividades,
demarcadas na Figura 2 com ndmeros entre
parénteses, sdo detalhadas a seguir:
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Escolha de um plantio comercial para instalagédo de uma
parcela amostral de 100 metros x 100 metros

]

O talh&do escolhido foi mapeado e quadriculado em parcelas
iguais de 100 metros x 100 metros. Uma delas foi sorteada
aleatoriamente e demarcada com tinta no campo

]

pela medigdo arvore a arvore do

Inventério Volumétrico: determinagdo do volume total em m3 da parcela

6cm de diametro) e Fator de Forma Médio de 20 arvores amostradas (1)

DAP, Altura Total e Comercial até

Classificagdo e Demarcagéo

trés Por¢des de uso segundo os parametros pré-estabelecidos 2)

com tinta arvore a arvore das

v

v

Porcéo | Porgéo Il Porcéo Il

v v v

120 dias (local coberto)

Identificagdo, Classificagdo e
Medicéo dos "“clear blocks" A e B

3 [

Quantificagéo do volume em m?3 da P-I Quantificagdo do volume da P-II Quantificagdo do volume em m?2 da P-IIl
pela cubagem (base a 4 metros de altura) sendo este: sendo este:
das arvores selecionadas (utilizou-se Volume Total (até 6cm diametro) - Volume P-| Volume Total - (Volume P-I + Volume P-II)
uma trena e uma escada de aluminio) ¥ ¥
{ Amostragem de 10 arvores ou 10 toras Amostragem de 20 arvores
Amostragem de 50 arvores (base a 4 metros (4 metros de altura até altura comercial) (coleta do fuste acima de 6cm de
de altura da arvore) para ensaios de { diametro e galhos até 1cm de diametro)
madeira serrada como “clear blocks" Transformagéo das toas em cavacos
{ (Picagem) em Picador de Facas Mdvel Determinagdo do Volume e Rendimento em
Desdobro em serras paralelas Lenha e Ensaios de Poder Calorifico
(método do quadro cheio, empregado Ensaios de Densidade Béasica, Composi¢do )
pela serraria do IPT/SP) Quimica, Dimensdes das Fibras, Cozimento
Experimental, Rendimento e Qualidade
Empilhamento e Secagem ao ar livre da Polpa (Nimero kappa e Viscosidade)
das tabuas por um periodo de 4)

Pesquisa de Mercado:

dos produtos (“clear bl

: consulta a produtores,
levantamento de Pregos atualizados e especificagdes

ocks", celulose e lenha) (6)

Simulagéo do valor

Exploragéo pad

Obtengédo de Multiprodutos (“clear blocks", celulose e lenha) 7)

agregado a madeira:

rdo para celulose
X

Figura 2 . Fluxograma da metodologia utilizada ao longo do estudo

(Layout of the methodology used along the study)

Inventario volumétrico

A partir da demarcacado de uma parcela ex-
perimental de 10.000m?, as arvores nela conti-
das foram inventariadas para determinacéo do
volume total em m? de madeira no campo. Em
cada arvore foram medidos o DAP (diametro a
1,30 metros de altura), a Altura Total, a Altura
Comercial (até 6cm de diametro do fuste) e de-

terminado o Fator de Forma de 20 arvores abati-
das e cubadas pela método de Smalian. O volu-
me total pode ent&o ser calculado pela somatdria
do volume real em m3 de cada arvore, sendo este
dado por

A =%(DAP)2.Ht.F
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onde:

VR = volume real de cada arvore (m3);
Ht = altura total da arvore;

F = fator de forma médio.

A metodologia detalhada do inventario foi
descrita em Carvalho, 2000.

Classificagdo e demarcacdo em trés porcoes
de uso

Apbs o célculo do volume total da parcela
foram identificadas, ainda no campo, trés por-
¢bes da madeira a serem destinadas a diferen-
tes segmentos,: Por¢cdo I: matéria-prima para
serraria, confeccao de “clear blocks”; Porcéo Il
madeira para celulose; Porcéo lll: lenha para
energia.

Os parametros para classificagdo da madeira
foram os seguintes:

Porcao | (“clear blocks”) - Madeira ou toras
superiores. Parametros definidos segundo as
condicOes da serraria do IPT - Instituto de Pes-
quisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo,
onde foram realizados os ensaios: didmetro da
base > 20cm; didmetro do topo > 12cm, a 4
metros de altura; comprimento minimo de 4
metros para as toras que atenderam as exigén-
cias de didmetros; auséncia de defeitos apa-
rentes: toras que apresentaram galhos, nés em
excesso e rachaduras aparentes apos abate da
arvore, foram desconsideradas nesta porcao;

Porcéao Il (celulose) - Madeira ou toras de
porte médio. Dentro desta fracéo foi classificada
toda a madeira que ndo atendeu as exigéncias
da Porcéo |, e que apresentou didmetro superior
a 6 cm, limite inferior utilizado na manufatura de
cavacos para producéo de celulose pela maioria
da industrias do setor.

Como produto de referéncia para analise de
rendimento e ensaios qualitativos foi utilizada a
polpa de celulose ndo branqueada. Os
pardmetros para demarcacgéo das toras desta

porcao foram: diametro minimo de 6 cm; ausén-
cia de defeitos graves (exemplo a podrid&do ou
madeira queimada);

Porcao Il (lenha) - Madeira ou toras de porte
inferior: Os parametros para demarcacao das
toras desta porcéo foram: didmetro inferior a 6
cm; outras dimensdes e forma que
desqualificaram a madeira para as Por¢bes | e
Il.

Identificac@o, classificacdo e medi¢cdo dos
“Clear Blocks”

Com a madeira classificada como Porcao |
processada na forma de tdbuas, e apés o perio-
do de secagem, foram retiradas algumas amos-
tras e identificados os “clear blocks” A e B em
todas elas.

A identificac&o e classificacdo em A e B foi
feita segundo os seguintes parametros:

- Clear Block A:

Comprimento > 15 cm;

Largura>5cm;

Espessura (igual a espessura das tabuas) 2,7
cm;

0% de defeitos (sem noés, sem medula, sem
empenamentos).

- Clear Block B:
Comprimento > 15 cm;
Largura>5cm;
Espessura (igual a espessura das tadbuas) 2,7
cm;
Permite nds vivos (ou firmes) e medula.

Tébua a tdbua os “clear blocks” foram sen-
do marcados com giz de cera e medidos confor-
me a Figura 3 para determinac&o dos volumes
em ms,

Ensaios da Porc¢éo Il (celulose)

Na avaliacdo da qualidade da madeira para
producédo de celulose foram realizados os se-
guintes ensaios:
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onde:

block™;
L = largura da tdbua (m);
e = espessura da tabua (m).

V_,=(C,xLxe)+(C,xLxe)+(C,xLxe)+(C,xLxe)

V., = Volume (m?) em "clear block" presente na tabua;
C,. C,, C,, C, = comprimento (m) das partes da tabua que atenderam as especificagdes do "clear

Figura 3. Medigc&o do volume em “clear block” em cada tabua

(Measurement of the volume in “clear block” in each board )

Densidade basica: a densidade foi obtida pelo
método do méximo teor de umidade, descrito
em Barrichelo (1975) e comumente utilizado
quando se tém amostras da madeira na forma
de cavacos;

Composicgdo quimica: foram determinadas em
laboratorio as porcentagens de extrativos totais,
lignina e holocelulose da madeira, segundo
metodologias descritas nas normas da ABTCP -
Associacao Brasileira Técnica de Celulose e
Papel, n. M3/69 e M10/71 de 1974.;
Dimensdes das fibras: Foram medidos compri-
mento, largura, espessura da parede e didmetro
do limen de 100 fibras e determinados os valo-
res das relagdes entre estas dimensbes, expres-
sas pela Fracdo Parede (% da largura ocupada
pela parede da fibra); Coeficiente de Flexibilida-
de (% da largura ocupada pelo lGmen da fibra);
indice de Enfeltramento (comprimento / largura
dafibra) e indice de Runkel (relag&o entre a es-
pessura da parede e diametro do limen da fi-
bra). A metodologia dos ensaios de dimensdes
da fibra seguiu as normas internas do SQCE -
Setor de Quimica, Celulose e Energia do Depar-
tamento de Ciéncias Florestais da ESALQ/USP;

Cozimento experimental: Para determinagéo do
rendimento da madeira em celulose, foram reali-
zados cozimentos em autoclave rotativo de la-
boratdrio, fabricante - REGMED. Os cozimentos
e ensaios na polpa de celulose produzida segui-
ram a metodologia utilizada no SQCE - Setor de
Quimica, Celulose e Energia do Departamento
de Ciéncias Florestais da ESALQ/USP.

Foram utilizadas 4 diferentes formulacdes de
licor (mistura de reagentes utilizada no
cozimento da madeira para obtencé&o da polpa
de celulose), variando quanto a concentragdo de
Alcali Ativo, o que possibilitou a analise da ade-
guacao de cada tratamento a maior ou menor
concentracao utilizada.

Foram utilizadas também 8 capsulas de aco
individuais, contendo as 4 formula¢c6es com 2
repeticdes. As condi¢cbes de cozimento foram
as seguintes:

% Alcali Ativo Na,O): 12%,13%,14%,15% (2 re-
peticbes = 8 capsulas por cozimento)

Sulfidez: 25%

Temperatura maxima: 170°C

Tempo de aguecimento: 90 min
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Tempo a temperatura maxima: 60 min
Relagéo Licor / Madeira: 4:1

A celulose produzida em cada cozimento foi
analisada quanto as variaveis: Rendimento bru-
to; Porcentagem de rejeitos; Rendimento depu-
rado; Niumero Kappa e Viscosidade.

Ensaios da Porcao lll (lenha)

O volume de lenha produzido pelas arvores
da parcela foi determinado pela extrapolacao da
média encontrada nas 20 arvores amostradas,
ou seja, a média multiplicada pelo nimero total
de arvores.

Nas arvores amostradas desta porcéo todo
o material lenhoso acima do ponto de diametro
do fuste igual a 6 cm foi retirado, incluindo ga-
Ihos até 1 cm de didmetro. O material foi picado
e através do método do xildmetro foi quantificado
o volume de lenha das amostras, Figura 4.

O rendimento foi calculado pelo volume
total de lenha da parcela em fung&o do volume
total de madeira. Foram também determinados
o Poder Calorifico Superior (PCS), o Poder
Calorifico Inferior (PCI) e o Poder Calorifico Util
em relacdo a massa e em relagao ao volume

(PCUm e PCUv). Os ensaios de poder calorifico
obedeceram a norma ABNT NBR 8633 de 1984.

Pesquisa de mercado

Em paralelo a realizagdo dos ensaios pro-
gramados, foram levantadas informacées junto
ao mercado de produtores de madeira serrada
de reflorestamento, indistrias da area de celulo-
se e papel, fornecedores de lenha de eucalipto e
associagdes de classe de cada um destes seg-
mentos.

O foco desta pesquisa de mercado foram
especificacdes quanto as dimensdes e classes
de qualidade dos produtos, precos praticados
no mercado interno e de exportacao e, também,
0s custos de producéo envolvidos em cada pro-
cesso.

Os contatos foram realizados através de vi-
sitas, participagdo em reunides técnicas dos
setores, telefonemas, fax e via Internet através
de correio eletrénico e consultas a “home-pages”.

As informac@es tabuladas e organizadas
contendo todas as empresas consultadas cons-
tam em Carvalho (2000).

nivel d'agua

Xilametro

Volume de dgua correspon-
dente ao volume de madeira,

Medigao do Volume

|

Figura 4 . Medicao do volume de lenha pelo método do xildmetro

(Measurement of the firewood volume for the xilometer method )
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Simulacao do valor agregado a madeira na
exploragdo padrdo para celulose x obten-
¢éo de multiprodutos

Foi realizada uma simulacdo de mercado
para calculo do valor agregado a 1 m® de madei-
ra (em pé), na producao padrdo de celulose
versus a obtencéo de multiprodutos. O valor agre-
gado foi calculado em funcéo dos rendimentos
dos processos e precos de venda (menos o custo
de producéo). As informacfes que subsidiaram
a simulacéo foram obtidas ao longo dos ensaios
e na pesquisa de mercado.

Foram comparados os possiveis ganhos ao
valor agregado a madeira de eucalipto
(Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) pro-
duzida no campo até os 7 anos de idade, diver-
sificando-se o uso final.

Neste exercicio foram consideradas as se-
guintes situacodes:

a) Producéo padréo de celulose com residuos

(fuste acima de 6cm de diametro, galhada e fo-
Ihagens) deixados no campo;

b) Producgéo padrdo de celulose com explora-
¢ao de lenha para energia;
¢) Producéo de celulose + “clear blocks” + le-
nha para energia.

A matéria-prima foi sempre a mesma, ou seja,
o plantio de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla, com 7 anos de idade.

Os precos de cada produto final variaram
conforme descrito a seguir, sendo os valores
observados e sustentados pela pesquisa de
mercado:

- Preco da celulose: US$ 400,00 a US$ 700,00/
tonelada

- Preco da madeira serrada em tabuas: US$
80,00 a US$ 200,00/m?3

- Preco do “clear block:

Qualidade A: US$ 180,00 a US$ 380,00/m3
Qualidade B: US$ 135,00 a US$ 285,00/m3(25%
inferior ao clear A)

- Preco da Lenha: US$ 10,50/m?3 (preco médio)

As informacdes levantadas relativas ao cus-
to de producao dos “clear blocks” ndo foram con-
sistentes; por este motivo foram analisadas si-
tuacBes onde se considerou o custo de 5, 10,
20, 30 e 40% do custo de producgéo da celulose,
visto que os gastos de producdo da madeira
serrada sdo bastante inferiores aos de obtencéo
da celulose.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Inventario e classificacdo da madeira

Na Tabela 1 encontram-se os valores em m3
determinados segundo os parametros de clas-
sificagdo da madeira e informacdes de caracte-
rizacdo do plantio como DAP, altura, porcenta-
gem de arvores mortas e bifurcadas e falhas.

Os dados confirmaram a homogeneidade do
hibrido implantado através de clonagem. O ta-
Ihao apresentou baixa quantidade de arvores
mortas e falhas, porém, a porcentagem de arvo-
res bifurcadas (2,97%) foi um valor considerado
alto.

O DAP médio de 14,9 cm e o incremento
médio de 45,10m3/ha/ano indicaram um bom

desenvolvimento silvicultural para aidade do plan-
tio, que foi inventariado a exatos 6 anos e 8
meses.

O volume de madeira classificado como
Porcdo I, em funcao das caracteristicas das ins-
talacdes da serraria do IPT em S&o Paulo, indi-
cou, ja no inventario, um bom potencial de apro-
veitamento como madeira serrada. O volume de
36,17m3, ou 12% do total, pressupde a viabilida-
de da exploracao das toras superiores em mer-
cados onde possa ser agregado um valor maior
a madeira, como o da indUstria de serraria.
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Tabela 1. Resultados do inventario volumétrico da parcela

(Results of the inventory of the experimental area)

Total de arvores na parcela experimental de 1ha

Total de fustes (arvores bifurcadas = 2 fustes)

Bifurcadas: 48 arvores ou 2,97%

Mortas: 5 arvores ou 0,31%

Falhas: 21 falhas ou 1,30%

Fator de forma (média de 10 arvores amostradas) ................... 0,435

DAP (cm) Médio Méaximo Minimo Desvio Padrédo C.V.
14,9 20,5 4.4 2,4642 16,59

Altura Total (m) Média Maxima Minima Desvio Padrédo C.V.
26,5 30,0 9,0 2,6210 9,91

Altura Comercial (m) Média Maxima Minima Desvio Padrédo C.V.
22,1 25,0 7,5 2,1842 9,91

Volume Total de Madeira
IMA (m3/ha/ano)

....................... 300,72m?3 ou 100%

Volume da POrgao | .......cccoeeuieeiiieiniie e

N° de arvores com madeira p/ Porgao I...............

....................... 36,17m3 ou 12,03%
....................... 413 arvores ou 25,54%

Volume da Porc¢éo Il

N° de arvores com madeira p/ Porgéo Il

253,26m3 ou 84,21%
1617 arvores ou 100%

Volume da Porcao Ill

N° de arvores com madeira p/ Porcéo Il

11,29m3 ou 3,75%
1617 arvores ou 100%

O volume de madeira destinado a industria
de celulose foi predominante, sendo 253,26m3/
ha ou 84% do total.

O volume de lenha obtido, 11,29m?3 ou 4%
do total, mostrou-se significativo em relacéo ao
total. Esta porcentagem, se extrapolada para um
plantio maior ou para todo um sistema de produ-
¢éo e exploracéo de madeira, gera um volume
de matéria-prima capaz de gerar uma importan-
te receita como fonte de energia para o proces-
so industrial ou como renda adicional pela ven-
da da lenha para outros segmentos de merca-
do.

Porcéo |

Rendimento em “Clear Blocks”

Os valores de rendimento em “clear blocks”
apresentados na Tabela 2 foram calculados a
partir do volume inicial das toras. A variacdo dos

valores de rendimento entre as toras foi maior
quando analisados os Clears A e B separada-
mente; quando somados os valores para de-
terminagéo do rendimento Clears A + B, a vari-
acao diminuiu, mostrando que a presenca de
defeitos leves (como noés vivos ou firmes) pode
ser significativa quando as pecas forem avalia-
das qualitativamente, ou seja classificadas
como A ou B de acordo a qualidade.

Os valores de rendimento apresentados na
Tabela 3 foram calculados a partir do volume
das tabuas ap0s o desdobro na condigéo seca,
ou seja, representa o rendimento da transfor-
macao de tabuas em “clears”.

A porcentagem de Clears A obtida, 59,77%
foi bem superior a porcentagem de Clears B,
15,32%. A classificacdo total das tdbuas em
Clears A+B foi de 75,09%, o que significou um
descarte, ou ndo utilizacdo para este fim, de
24,91% do volume das tabuas.
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Tabela 2. Rendimento (%) em “clear blocks” tipo A, tipo B
e total (A+B)

(Revenue(%) in “clear blocks” type A, type B and
total(A+B))

Tabela 3. Volume (m3) e rendimento (%) em “clear blocks”
em relacdo ao volume das tabuas produzidas no desdobro
apds secagem

(Volume (m3) and revenue (%) in “clear blocks” in relation-

ship to the volume of the boards after drying

CLEARSA CLEARSB CLEARSA+B

Volume total das tabuas produzidas

(50 Toras) Rend. (%) Rend. (%) Rend. (%)
Média 2384 6.14 2008 pelas toras amostradas ................... 2,2002 m?®
Desvio Padrdo 5,96 5,90 4,14 Clear Blocks A
C.V.(%) 2502 96.02 13.82 Volume Total (m 3) Rend. Médio (%)
1,3151 59,77%
B Clear Blocks B
Porgéo Il

Volume Total (m 3) Rend. Médio (%)

1,3151 59,77%
Clear Blocks A+B
Rend. Médio (%)

59,77%

Na Tabela 4 encontram-se os resultados dos
ensaios realizados na Por¢éo da madeira desti-
nada a celulose.

A densidade basica foi bastante préxima do
esperado de um hibrido entre o
Eucalyptus grandis e o Eucalyptus
urophylla, sendo que o primeiro possui

Volume Total (m 3)
1,3151

Tabela 4. Resultados dos ensaios da Porcéo Il (madeira para celulose)

(Results of Porcao II's tests (wood for cellulose))

média em torno de 0,490g/cm3, inferior

Densidade Basica g/cm3 (média de 6 repetigdes) 0,505

ao E. urophylla. Geralmente, o que se

Composicdo Quimica (média de 6 repetigcGes)

Extrativos Totais (%) 3,67

objetiva deste cruzamento é um bom
crescimento no campo, caracteristica do

E. grandis, uma ligeira elevacéo na den- Lignina (%) 22,40
sidade da madeira, uma melhoria no Holocelulose (%) 73,93
rendimento e propriedades fisicas da Dimensdes das Fibras (média de 100 fibras)
celulose produzida, trazidas pelo E. Comprimento (mm) 1,08
urophylia. . i Largura (um) 17,14
_ Os resulta(_jos da (_:omposm;ao qui- Diametro do Lamen (um) 876
mica da madeira confirmaram valores
. Espessura da Parede (um) 4,19
encontrados em trabalhos anteriores -
com as espécies parentais. Shimoyama ' 'a¢ao da Parede - FP 4887
(1990) nao encontrou diferengas signifi- Coeficiente de Flexibilidade - CF 51,13
cativas entre a composic¢éo quimica da Indice de Enfeltramento - |E 62,87
madeira do E.grandis e do E.urophylla. indice de Runkel - IR 0,956
As duas espécies que originaram o Cozimento (média de 2 repetigdes)
material hibrido estudado possuem ca- Alcali Ativo (%A.A.) 12% 13% 14% 15%
racteristicas distintas quanto as dimen- Rendimento Bruto (%) 54,65 52,68 5286 53,08
s.oes de suas fibras; em trabalh.os. ante- Rejeitos (%) 0,249 0008 0014 0,012
riores observou-se que, na malona _dos Rendimento Depurado (%) 54,41 52,67 52,85 53,07
casos, o E.urophylla possui uma fibra
. Kappa 18,20 18,00 16,10 14,50
com maior espessura de parede, que
Viscosidade 79,90 48,31 52,40 33,33

fornece maior volume e resisténcia ao
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papel (Shimoyama, 1990). Esta é uma das ca-
racteristicas desejada no cruzamento da espé-
cie com o E.grandis.

A fracao parede de 48,87 indica um signifi-
cativo aumento, se comparada a valores obtidos
para o E.grandis puro.

Quanto as variaveis de rendimento e quali-
dade da polpa de celulose, o material alcancou
valores bastante satisfatérios, caracterizando
uma madeira adaptada a indUstria de celulose.
Nas 4 diferentes concentracdes de Alcali Ativo
foram obtidos rendimentos depurados préximos
a 53%, o que evidencia o grande potencial deste
material genético para a obtengéo de celulose
em escala comercial.

Os valores de porcentagem de rejeitos fo-
ram baixos, nenhum acima de 0,3% e 0s ensai-
os de numero kappa e viscosidade foram condi-
zentes com as concentracdes de alcali ativo uti-
lizadas, ou seja, quanto maior a concentracéo
do licor, menor a lignina residual (menor kappa)
e menor a viscosidade, o que indica a degrada-
¢éo das fibras (menor viscosidade indica maior
degradacéo).

Porcéo Il

As analises de poder calorifico das amos-
tras referentes a Porc¢éo lll, evidenciadas na Ta-
bela 5, confirmaram a capacidade de geragéo
de energia através do material residual da explo-

racdo do plantio de eucalipto. Em um estudo
realizado pela equipe da Eucatex (1996) valores
préximos aos encontrados no presente trabalho
indicaram a lucratividade do uso da lenha de
eucalipto em caldeiras de biomassa, substituin-
do em parte a utilizagéo do 6leo combustivel na
geracgéao de energia para o processo produtivo.

Agrupamento das porcentagens do volume de
madeira de cada por¢do

Para visualizacdo dos resultados em con-
junto e quantificacéo do volume de madeira esti-
mado pelas amostragens e ensaios foi elabora-
da a Figura 5, onde a partir do volume inicial de
madeira no campo calculado no inventario, sao
demonstradas as porcentagens de madeira ob-
tidas para cada porcéo e os rendimentos dos
processos.

Simulacéo do valor agregado a madeira na
exploracao padrao para celulose x obtencao de
multiprodutos

Na Tabela 6 encontram-se os valores fixa-
dos, resultantes dos ensaios e da pesquisa de
mercado e utilizados na simulagdo apresentada
nas Tabelas 7 a 10.

Nas Tabelas 7 a 10 variou-se o preco de
mercado da celulose (400,00 a 700,00 US$/to-
nelada), representando quatro situacdes distin-
tas para andlise da viabilidade ou nao da gera-
¢ao de multi-produtos.

Tabela 5. Resultados da determinagdo do poder calorifico no material da Porcao IlI

(Results of the determination of the calorific capacity in Fraction IlI's material)

Repeticdo Poder Poder Poder Poder
Calorifico Calorifico Calorifico Util (volume)
Superior Inferior Util (massa)  (Mcal / m? sélido)
(kcal / kg) (kcal / kg) (kcal / kg)

1 4370,01 4025,01 3572,50 1832,69

2 4461,38 4116,38 3655,01 1875,02

3 4439,87 4094,87 3635,59 1865,06

Média 4423,75 4078,75 3621,03 1857,59
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Volume Total de Madeira
em pé na parcela de 1hg
300,72n
v v v
Volume de Madeira Volume de Madeira Volume de
para Serraria (Porgéo I) para Celulose (Porgéo II) Lenha (Porgéo Ill)
36,17n (12,03%) 253,26 (84,21%) 11,2901 (3,75%)
\
v v v
Volume de Volume em Peso em
Madeira Serradd "Clear Blocks| Celulose ndo
Tabuas (secas) branqueada
14,3601 10,84n3 67,11 toneladas
Rendimento: 39,71% Rendimento: 29,98% Rendimento Médio: 53%
ou
Volume em
"Clear Blocks A"
59,77% em funcao
do volume de tabuas 8’62n;f
Rendimento: 23,84%
e Clears A+ B =
Volume em 75,09% em fungéo
"Clear Blocks B" do volume de tabuas
15,32% em funcao
do volume de tébua? 2’22n;f
Rendimento: 6,14%

Figura 5. Porcentagens em m?3 calculadas pelos resultados dos ensaios para cada produto obtido em escala experimental.

(Percentages in m3 calculated by the results of the tests for each product obtained in experimental scale)

Tabela 6. Valores fixados nos célculos da simulagdo de mercado (dados provenientes dos ensaios e da pesquisa de mercado)

(Fixed values in the calculations of the market simulation (values obtained in the tests and in the market research))

Rendimento em celulose ndo branqueada (ensaios): 54,00%
Rendimento em celulose branqueada: (considerando 2,5% de perda no branqueamento) 51,50%
Densidade Bésica (ensaios): 500 kg/m?3
Rendimento em madeira para serraria, % da Porcéo | (ensaios): 12,03%
Rendimento em madeira serrada como tabuas (ensaios): 39,71%
Rendimento na obtengdo de “clear blocks” A (ensaios): 23,84%
Rendimento na obtencéo de “clear blocks” B (ensaios): 6,14%

Custo Médio de produgéo por tonelada de celulose branqueada: (base ano de 1999 - fonte: RISI) US$ 398,00

Custo Médio de producéo de celulose por m3 (em toras) de madeira processado: US$102,49/m3

Equivalente em celulose de 1m® de madeira: 0,2575 t

m?3 de madeira por tonelada de celulose: 3,88 m3/t
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A principal variavel comparada foi o valor agre-
gado liquido referente a 1m3 de madeira no cam-
po, ou seja, o Lucro Liquido gerado pela explo-
racdo de 1m3 da madeira no campo em cada
situacao.

Nas Tabelas 7 a 10, o conjunto de valores
delimitados com linhas em seu redor demons-
trou as situagbes em que a diversificagdo dos

produtos finais néo conseguiu agregar valores,
ou valorizar a madeira produzida, em relagéo a
exploracdo padrdo. Este conjunto de valores
aumentou conforme aumentou o prego de venda
da celulose.

Na Tabela 7, o valor negativo para o lucro
liquido na fabricac&o Unica de celulose e celulo-
se + lenha, deve-se ao fato de que o custo de

Tabela 7. Simulagdes de mercado considerando o prego da celulose em US$ 400,00/t

(Market simulations considering the price of the cellulose in US$ 400,00/t)

Preco Celulose US$/t fixado em:

Prego Lenha US$/m 2 fixado em:

Preco Madeira Serrada US$/m 2 (tabuas) variando em:

Preco Clear A US$/m * variando em:

400 400 400 400 400 400
105 105 105 105 105 105

80 100 120 140 160 180
150 200 250 300 350 400

Preco Clear B US$/m @ variando em: (25% abaixo do Clear A) 113 150 188 225 263 300

Valor Agregado Liquido referente a 1m

3 de madeira em pé ou Lucro Liquido em US$/m 3

Producéo Unica de celulose sem exploragéo de lenha (ao custo de US$ 398,00/t) -3,3

Producéo de celulose e lenha (ao custo de US$ 398,00/t e lenha ao custo 0) -3,0

Producéo de celulose + "clear blocks" + lenha sendo o custo de produgéo dos "clear blocks" igual a:

5% o custo da producgéo de celulose

10% o custo da producéo de celulose
20% o custo da producéo de celulose
30% o custo da producao de celulose

40% o custo da producéo de celulose

53 7,1 8,8 105 12,2 139
4,7 6,4 8,1 9,9 11,6 133
3,5 52 6,9 8,6 103 12,0
2,3 4,0 57 7,4 9,1 10,8
1,0 2,7 4,4 6,2 7,9 9,6

Tabela 8. Simula¢des de mercado considerando o prego da celulose em US$ 500,00/t

(Market simulations considering the price of the cellulose in US$ 500,00/t)

Preco Celulose US$/t fixado em:

Preco Lenha US$/m 2 fixado em:

Preco Madeira Serrada US$/m @ (tdbuas) variando em:

Preco Clear A US$/m ® variando em:

500 500 500 500 500 500
105 10,5 105 10,5 10,5 105
80 100 120 140 160 180
150 200 250 300 350 400

Preco Clear B US$/m @ variando em: (25% abaixo do Clear A) 113 150 188 225 263 300

Valor Agregado Liquido referente a 1m

3 de madeira em pé ou Lucro Liquido em US$/m 3

Producéo Unica de celulose sem exploragdo de lenha (ao custo de US$ 398,00/t) 21,4

Producédo de celulose e lenha (ao custo de US$ 398,00/t e lenha ao custo 0) 21,8

Producéo de celulose + "clear blocks" + lenha sendo o custo de producéo dos "clear blocks" igual a:

5% o custo da producgédo de celulose

10% o custo da producéo de celulose
20% o custo da producéo de celulose
30% o custo da producdo de celulose

40% o custo da producao de celulose

270 287 304 322 339 356
26,4 281 298 315 333 350
252 269 289 303 320 337
239 257 274 291 308 325
22,7 244 261 278 296 313
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Tabela 9. Simulagdes de mercado considerando o preco da celulose em US$ 600,00/t

(Market simulations considering the price of the cellulose in US$ 600,00/t)

Preco Celulose US$/t fixado em: 600 600 600 600 600 600
Prego Lenha US$/m 2 fixado em: 10,5 10,5 105 105 10,5 105
Preco Madeira Serrada US$/m 2 (tabuas) variando em: 80 100 120 140 160 180
Preco Clear A US$/m * variando em: 150 200 250 300 350 400

Preco Clear B US$/m @ variando em: (25% abaixo do Clear A) 113 150 188 225 263 300
Valor Agregado Liquido referente a 1m 2 de madeira em pé ou Lucro Liquido em US$/m 3

Producéo Unica de celulose sem exploragéo de lenha (ao custo de US$ 398,00/t) 46,2

Producéo de celulose e lenha (ao custo de US$ 398,00/t e lenha ao custo 0) 46,6

Producéo de celulose + "clear blocks" + lenha sendo o custo de produgéo dos "clear blocks" igual a:

5% o custo da producgéo de celulose 48,7 504 52,1 538 556 57,3
10% o custo da producéo de celulose 48,1 49,8 515 532 549 56,7
20% o custo da producéo de celulose 46,9 486 50,3 52,0 53,7 554
30% o custo da produgéo de celulose 456 | 473 49,1 50,8 525 54,2
40% o custo da produgéo de celulose 44,4 |m 47,8 495 51,2 53,0

Tabela 10. SimulagGes de mercado considerando o prego da celulose em US$ 700,00/t

(Market simulations considering the price of the cellulose in US$ 700,00/t)

Preco Celulose US$/t fixado em: 700 700 700 700 700 700
Prego Lenha US$/m 2 fixado em: 10,5 10,5 10,5 105 10,5 105
Preco Madeira Serrada US$/m 2 (tabuas) variando em: 80 100 120 140 160 180
Preco Clear A US$/m * variando em: 150 200 250 300 350 400

Preco Clear B US$/m @ variando em: (25% abaixo do Clear A) 113 150 188 225 263 300
Valor Agregado Liquido referente a 1m 2 de madeira em pé ou Lucro Liquido em US$/m 3

Producéo Unica de celulose sem exploragéo de lenha (ao custo de US$ 398,00/t) 71,0

Producéo de celulose e lenha (ao custo de US$ 398,00/t e lenha ao custo 0) 71,4

Producéo de celulose + "clear blocks" + lenha sendo o custo de produgéo dos "clear blocks" igual a:

5% o custo da producgéo de celulose 70,4 | 7221 738 755 772 79,0
10% o custo da producéo de celulose 69,8 | 715 732 749 76,6 783
20% o custo da producéo de celulose 68,6 72,0 73,7 754 77,1

725 742 759

72,9 74,6

30% o custo da produgéo de celulose 67,3 69,0
40% o custo da produgéo de celulose 66,1 67,8 695

US$ 398,00/t refere-se a produgao com madeira lose, porém, desde o ano de 1995 néo se obser-

emtoras, e o lucro liquido calculado nastabelas ~ vam precos neste patamar e, desde 1996 ndo

refere-se a madeira em pé. se observam precos acima de US$ 600,00/t
Na Tabela 10, com o preco da celulose a  (World Pulp Review —RISI, Resource Information

US$ 700,00/, varias situacdes demonstraram System, Inc., 1999.

valores superiores na producéo padréo de celu-
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CONCLUSOES

v’ Evidenciou-se que o hibrido utilizado passou
por intenso processo para melhoria das carac-
teristicas mais importantes para a producéo de
celulose. Existe um grande potencial para sele-
¢cdo e melhoramento de gendtipos favoraveis a
producéo de madeira serrada e derivados como
0s “clear blocks”;

v A obtencéo de pecas de madeira serrada de
pequenas dimensdes, “clear blocks”, a partir de
povoamentos jovens implantados para atender a
industria de celulose, mostrou-se promissora.
Para o Pinus, este mercado esta concretizado
e, considerando-se as especificacdes e exigén-
cias do produto, o eucalipto pode suprir parte
desta demanda que tende a crescer;

v Os “clear blocks” representam um material
onde é possivel a aceitagdo de arvores de

eucalipto de até 10 anos. Com dimensbes redu-
zidas, os defeitos que tradicionalmente ocorrem
em tadbuas de eucalipto sdo minorados;

v’ A simulac&o de mercado indicou que a madei-
ra do plantio foi valorizada com a diversificacédo
do uso final. Somente em momentos de alta no
valor da celulose o uso multiplo pode nao repre-
sentar ganhos. Este fato destaca a importancia
de estudos mais detalhados, envolvendo a area
econOmica e outros indicadores (como investi-
mentos), ndo considerados neste estudo;

v A producao de energia a partir do residuo da
exploracdo (até 6cm de diametro) demonstrou
ser perfeitamente viavel. A introducéo dos galhos,
além da parte final do fuste da arvores, néo dimi-
nuiu o bom potencial de combustido da madeira
demonstrado nos ensaios de poder calorifico.
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